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PCIl Pecimor® 2K

fiir KellerauBenwande und Fundamente

0320767
PCI Augsburg GmbH
PiccardstraBe 11

D-86159 Augsburg ————

ERFULLT NEUE RAD | N
ABDICHTUNGSNORM D I c H

Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis fur handverarbeitbare und maschinell im Spritzverfahren verar-
beitbare Einstellung. CE-geprtiift.

Anwendungsbereiche

® Fir Innen, Auflten, Wand und Boden.

m Fir Hoch- und Ingenieurbau.

m Far handische Verarbeitung und maschinelle Verarbeitung im Spritz-
verfahren.

m Als Abdichtung nach DIN 18533 in den Wassereinwirkungsklassen
WA1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E.

B Zum Abdichten von Bauwerken und Bauteilen nach Vorgangernorm DIN
18195 fur die Bereiche Bodenfeuchte, aufstauendes Sickerwasser

und mafiges driickendes Wasser.

B Zum Schutz von Bauteilen gegen Beton angreifende Wasser nach DIN

Abdichtung einer KellerauRenwand aus Beton mit
4030-1. PCI Pecimor 2K. Geschmeidig-leichtes Verarbeiten

B Zum Verkleben von Hartschaumdammplatten (Perimeterddmmung). durch Polystyrolfillung.

m Geeignet zur aul3enliegenden, streifenférmigen Abdichtung von
Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitten in Bauteilen aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand.

m Zur sicheren Verbindung der vertikalen Abdichtung an Bodenplatten aus
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.

Produkteigenschaften

m Geprift nach EN 15814 und den Prufgrundsatzen zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
ses fiir Bauwerksabdichtungen im Ubergang zu Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand und als
Fugenabdichtung fur Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.

u 2-komponentig, friih regenfest durch schnelle Aushartung.
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Radondicht, fiir wohngesundes Bauen.

Polystyrolgefiillt, geschmeidig-leichtes Verarbeiten.

Gute Anhaftung auf trockenen und leichtfeuchten Untergriinden.
Sicherer Anschluss an WU-Beton.

Wasserdicht.

Rissiiberbriickend, fir eine hohe Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit.
Rissiiberbriickungsklasse RU3-E nach DIN 18533-1.
Alterungsbestéandig, auch nach Jahren dauerhafter Schutz.

Frost-Tausalz-bestandig.

Losemittelfrei, keine Belastung der Umwelt und des Verarbeiters durch Lésemittelddmpfe. Keine Brand- oder Explo-
sionsgefahr. Keine gesundheitsschadlichen Dampfe.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Flissig-Komponente Pulver-Komponente

Materialbasis Polymer-Bitumen-Emulsion mit Polystyrol-Partikel-Fillung Trockenmischung auf Zementbasis

Komponenten 2-komponentig

Konsistenz pastos

Lagerung m trocken, nicht dauerhaft tber + 30 °C lagern

m Vollpaletten sind nicht stapelbar

Lagerfahigkeit mind. 9 Monate

Lieferform Verpackung Art.-Nr./EAN-Priifz zus. Hinweis  Farbe

30-I-Eimer 1262/8 Kombi-Gebinde schwarz

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungstemperatur +5°C bis + 30 °C

Untergrundbeschaffenheit trocken bis mattfeucht

Mischungsverhaltnis

Flissig-Komponente 3 Gewichtsteile

Pulverkomponente 1 Gewichtsteil

Mischzeit

mindestens ca. 3 Minuten

Misch-/Fordertechnik Inotec: INOMAT M8; Wagner: PC 3; b&m: BMP 6; PFT:
Swing M; DESOI: PowerPump PREKO-220 (GO)

Schichtdicke

DIN 18533 W1-E (Bodenfeuchte und nicht driickendes ca. 4 mm Nass-Schichtdicke fur = 3mm Trocken-

Wasser) Schichtdicke

DIN 18533 W2.1-E (maRige Einwirkung von driickendem ca. 5 mm Nass-Schichtdicke fir = 4mm Trocken-

Wasser; Einlage von PCI Gewebebahn erforderlich) Schichtdicke

DIN 18533 W3-E (nicht driickendes Wasser auf erduber- ca. 5 mm Nass-Schichtdicke fir = 4 mm Trocken-

schitteter Decke; Einlage von PCI Gewebebahn erforderlich)  Schichtdicke
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DIN 18533 W4-E (Spritzwasser am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter erdberthrten Wanden)

Perimeterddmmung

ca. 4 mm Nass-Schichtdicke fir = 3 mmTrocken-
Schichtdicke

Verbrauch

DIN 18533 W1-E (Bodenfeuchte und nicht driickendes ca. 4 l/m?

Wasser)

DIN 18533 W2.1-E (maRige Einwirkung von driickendem ca. 51/m?

Wasser; Einlage von PCl Gewebebahn erforderlich)

DIN 18533 W3-E (nicht driickendes Wasser auf erdiiber- ca. 51/m?

schitteter Decke; Einlage von PCl Gewebebahn erforderlich)

DIN 18533 W4-E (Spritzwasser am Wandsockel sowie ca. 4 /m?

Kapillarwasser in und unter erdbertihrten Wanden)

Perimeterdammung ca. 2,51/m?

Ergiebigkeit 30-I-Eimer ausreichend fiir

DIN 18533 W1-E (Bodenfeuchte und nicht
drickendes Wasser)

DIN 18533 W2.1-E (maRige Einwirkung von
drickendem Wasser; Einlage von PCI
Gewebebahn erforderlich)

DIN 18533 W3-E (nicht driickendes Wasser auf
erdiberschutteter Decke; Einlage von PCI
Gewebebahn erforderlich)

DIN 18533 W4-E (Spritzwasser am
Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter
erdberlihrten Wanden)

Perimeterddmmung

ca.7,5

ca. 6 m?

ca. 6 m?

ca.7,5

m2

ca. 12

m2

Verarbeitungszeit

ca. 60 bis 90 Minuten

Trocknungszeit

ca. 2 Tage bei 5 mm Nass-Schichtdicke

Regenfestigkeit nach

ca. 4 Stunden bei 5 mm Nass-Schichtdicke

Wasserbelastbar nach

ca. 2 Tage bei 5 mm Nass-Schichtdicke

Temperaturbestandigkeit

- 20 °C bis + 80 °C (nach Aushéartung)

Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verlangern diese Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

m Bei der Ausfiihrung von Abdichtungsarbeiten mit PCI Pecimor 2K ist die DIN 18533 und die ,Richtlinie zur Planung und

Ausflihrung von Abdichtungen erdberUhrter Bauteile mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtun-

gen“ der Deutschen Bauchemie e. V. zu beachten.

m Als Untergriinde eignen sich gefiigedichter Beton, mindestens Festigkeitsklasse C 12/15, Putz der Mortelgruppen P
IIl, CS lll und CS IV nach EN 998-1, nach DIN 1053 erstelltes Mauerwerk aus Mauerziegeln, Kalksand- und Leichtbeton-

steinen, Betonhohlblécke und Porenbeton. Druckfeste und kapillar nicht saugende Dammstoffe sind ebenfalls als
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Untergrund geeignet, sofern sie fest mit dem Untergrund verbunden sind.

m Der Untergrund muss fest und weitgehend eben sein. Er muss frei von Nestern, Lunkern, Rissen und Graten, Staub, Teer,
Schaldl, alten Anstrichen oder anderen haftungsstérenden Schichten sein. Der Untergrund sollte trocken oder allenfalls
leicht feucht sein. Kanten sind zu brechen. Kehlen (sowohl waagerechte wie senkrechte) sind auszurunden. Hierfir
Dichtungs-/Hohlkehlen mit einem Radius von mindestens 4 cm mit PCI Polyfix Plus L oder mit PCI Pecimor 2K mit einem
Radius von maximal 2 cm herstellen.

m Freiliegende Kellermauerwerkskopfe sind vor eindringendem Wasser zu schitzen. Dies kann nach dem Versch-
lieRen von Offnungen mit PCI Barraseal erfolgen. Vor allem bei gemauerten Kellern kommt es immer wieder vor, dass
wahrend der Rohbauphase die unterste Steinreihe durch auf der Bodenplatte im Kellerinneren stehendes Wasser
vollstandig durchnasst wird. Zur Verhinderung dieser unzulassigen Durchnassung ist eine innenliegende
Abdichtung mit PCI Barraseal oder PCI Seccoral erforderlich.

m Ist der Bereich Bodenplatte/Kellermauer durchfeuchtet oder eine rickseitige Durchfeuchtung zu erwarten, muss vor
Ausflihrung der Dichtungs-/Hohlkehle eine Zwischenabdichtung aufgetragen werden. Hierflr den Bereich von der
Stirnseite der Bodenplatte bis mindestens zur Oberkante der ersten Steinreihe mit PCI Barraseal abspachteln.

m Der Ausgleich von Unebenheiten, das VerschlieRen von Mérteltaschen, Ausbriichen oder offenen Stof3fugen > 5 mm
kann durch eine Spachtelung mit PCI Nanocret oder durch einen Putzauftrag Mortelgruppe CS 1V erfolgen. Die flr die
Untergrundvorbehandlung eingesetzten Materialien (z. B. fiir Hohlkehle oder Zwischenabdichtung) miissen vor

Beginn der Abdichtungsarbeiten vollsténdig durchgehartet sein.

Verarbeitung von PCIl Pecimor 2K

Die Beschichtung immer auf der Seite des Bauwerks oder Bauteils auftragen, die dem Wasser zugewandt ist!
® 1 Mischen
m 1.1 Bei handischer Verarbeitung
Unter Rihren mit PCI Anker-Rihrer (als Aufsatz auf eine schnell laufende Bohrmaschine, ca. 600 bis 800 UpM) die
Pulver-Komponente in die Flissig-Komponente einstreuen. So lange mischen (mindestens 3 Minuten), bis eine homogene,
knollenfreie und pastose Masse entstanden ist. Nur so viel PCI Pecimor 2K anmischen, wie innerhalb von 60 bis 90 Minuten
verarbeitet werden kann.
= 1.2 Bei maschineller Verarbeitung im Spritzverfahren
Wie unter 1.1 beschrieben unter Zugabe von 1 Liter sauberem Leitungswasser anmischen.
m 2 Voranstrich
H 2.1 Auf trockenem und mattfeuchtem Mauerwerk oder Putz
Untergrund mit PCI Pecimor F, 1 : 5 mit Wasser verdiinnt, streichen und trocknen lassen. Bei staubfreiem Untergrund kann
der Voranstrich entfallen.
m 2.2 Auf Beton
PCI Pecimor-Betongrund in einem sauberen Mischgefall im Mischungsverhaltnis 1 : 9 mit Wasser anmischen und auf
den gegebenenfalls vorbereiteten Betonuntergrund in einem Arbeitsgang aufstreichen oder aufspritzen. Danach
innerhalb von 30 Minuten ersten Auftrag von PCI Pecimor 2K frisch in frisch mit ca. 2 mm Nass- Schichtdicke aufbringen.
m 3 Auftragen der Beschichtung
Die Beschichtungsarbeiten sind immer zweischichtig auszufihren. PCI Pecimor 2K in zwei Arbeitsgangen mit Kelle,
Spachtel oder maschinell im Spritzverfahren volldeckend auftragen. Erste Schicht ganzflachig deckend in einer Schicht-
dicke bis maximal der Halfte der fur die Wassereinwirkung erforderlichen Nass-Schichtdicke auftragen. Bei Abdich-
tungen nach W2.1-E und W3-E der DIN 18533 ist in die frisch aufgebrachte erste Schicht PCI Pecimor 2K PCI
Gewebebahn mit 10 cm Stof3uberlappung einzuarbeiten. Erste Schicht so weit erharten lassen, dass sie durch den
zweiten Auftrag nicht mehr beschadigt wird. Bei Abdichtungen nach W1-E kann der zweite Auftrag frisch in frisch erfolgen.
m 3.1 Soll im Sockelbereich die Abdichtung UV-bestandig sein, so empfehlen wir die Verwendung von PCI Barraseal Turbo.

Eine Uberlappung mit der Kellerabdichtung ist erforderlich (Ausfilhrung siehe Detailskizze "Abdichtung Sockelbereich
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einschaliges Mauerwerk"). Alternativ kann oberhalb des Erdreiches PCl Barraseal als ausreichender Feuchteschutz
eingesetzt werden.

® 3.2 Fugen

m 3.2.1 Uber Fugen, z. B. Gebaudetrennfugen, Anschliissen und stark - rissgefahrdeten Zonen ist das Dichtband PCI
Pecitape 250 in die Beschichtung einzuarbeiten. Hierzu PCI Pecimor 2K beidseitig der Fuge in einer Schichtdicke von
ca. 2 mm aufspachteln. In die frische Beschichtung PCI Pecitape 250 eindriicken (keine spitzen oder scharfen Werkzeuge
verwenden), leicht schlaufenférmig einbuchtend in die Fuge einlegen und anschlieffend im Randbereich bis zur Fuge
mit PCI Pecimor 2K bis zur gewlinschten Schichtdicke iberspachtein.

m 3.2.2 Arbeitsfugen bis 1 mm Offnungsbreite in Betonbauteilen aus WU Beton nach DAfStb-Richtlinie kénnen mit PCI
Pecimor 2K in Kombination mit PCI Pecitape 250 abgedichtet werden. Die Fugenabdichtung ist dabei auf der erdberlhrten
Seite des wasserundurchlassigen Bauwerkes beiderseits der abzudichtenden Fuge in einer Mindestbreite von
15 cm mit einer Mindesttrockenschichtdicke = 4 mm aufzubringen.

m 3.3 PCI Pecimor 2K kann bei W2.1-E in Verbindung mit einer Bodenplatte aus Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand eingesetzt werden. Hierzu ist der Beton an der Vorderkante zu fasen und an der Stirnseite mindestens 15 cm bis auf
das Grobkorn abzutragen. Nach der Grundierung mit PCI Pecimor Betongrund erfolgt der Auftrag von PCI Pecimor 2K in
zwei Schichten.

u 4 Schutz der Beschichtung
Flachen aus PCI Pecimor 2K sind vor Beschadigungen und unzuldssigen Punkt- oder Linienlasten durch Anbringen
von geeigneten Schutz- oder Drainelementen zu schiitzen. Das Anbringen des Schutzes und das Verflllen der Baugrube
kann erst nach Durchhartung der Abdichtung erfolgen. Bauschutt, Splitt und Gerdll sind zum Verfillen nicht geeignet. Bei
waagerechten Flachen kdnnen auf die fertige Beschichtung PCI Pecimor 2K nach ca. 2 Tagen weitere Schichten wie
Estriche auf Trennlage etc. aufgebracht werden.

m 5 Perimeterdammung
Auf die durchgehartete PCI Pecimor 2K-Abdichtung kdnnen Damm- oder Drainplatten (z. B. aus Styrodur®, Styropor® oder
Schaumglas) aufgebracht werden. Bei DIN 18533 W1-E erfolgt die Verklebung punktuell mit ca. 5 bis 8 Klebepunkten auf
eine Platte. Bei DIN 18533 W2.1-E erfolgt die Verklebung vollflachig und hohlraumfrei. Die PlattenstoRe sind durch
Abspachteln gegen eindringendes Wasser zu schitzen. Fir die Verklebung empfehlen wir PCI Pecimor DK Dammplat-

tenkleber.
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Bauwerksabdichtung in Anlehnung an DIN 18533
Sockelbereich: 1-schaliges Mauerwerk an Kellermauerwerk
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Abstand nach Gelandeanpassung, OK Abdichtung - OK Gelande, mindestens 15 cm
Uberlappung der Abdichtungslagen mindestens 10 cm

AuRenputz

1-schaliges Mauerwerk

PCI Barraseal Turbo als Putzabdichtung

PCI Saniment 2 in 1 als wasserabweisender Sockelputz mit PCI Gewebebahn
Schutzschicht (hier: Perimeterddmmung)

PCI Abdichtung s.u., PCI Grundierung s.u.

Kellermauerwerk

©® NN

Die Abdichtung erdberlhrter Bauteile erfolgt nach den Vorgaben der DIN 18533.

Bodenfeuchte. nicht stauendes Sickerwasser DIN 18533 W1.1 und W1.2

m PCI BT 21 Dichtbahn ,Allwetter”

m PCI Pecimor 1K, in 2 Lagen mit einer Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm

m PCI Pecimor 2K, in 2 Lagen mit einer Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm

m Barraseal Turbo 2 mm Trockenschichtdicke

Zeitweise aufstauendes Sickerwasser oder driickendes Wasser bis 3 m DIN 18533 W2.1

m PCI Pecimor 2K, in 2 Lagen mit Verstarkungseinlage PCl Gewebebahn, Gesamttrockenschichtdicke = 4 mm

m Barraseal Turbo 2,0 mm Trockenschichtdicke (auferhalb der Norm, gesondert zu vereinbaren)

Die Grundierung ist abhangig vom Abdichtungsmaterial, Untergrundwerkstoff und der Temperatur.
Grundierung fiir PCI Barraseal Turbo

m PCI Gisogrund 404, Verdinnung entsprechend Technischem Merkblatt



Technisches Merkblatt 10/23
PCI Pecimor® 2K

m Empfohlen fiir stark saugende Untergriinde und schalungsglatte Betonoberflachen
Grundierung fiir PCl Pecimor 1K/2K

m PCI Pecimor F, 1 : 5 mit Wasser verdlnnt

® Untergrund Mauerwerk oder Putz

Grundierung fiir PCI BT 21 Dichtbahn ,,Allwetter”

m PCIBT 26

m Untergrundtemperatur von +10 °C bis +30 °C

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533
Sockelbereich: 2-schaliges Mauerwerk an Kellermauerwerk

Abstand nach Gelandeanpassung, OK Abdichtung - OK Gelande, mindestens 15 cm
Uberlappung der Abdichtungslagen mindestens 10 cm
Verblendmauerwerk

Luftschicht

Dammschicht

Mauerwerk

PCI BT 21 Dichtbahn ,Allwetter”, auf Grundierung s.u.
PCI Barraseal Turbo

Schutzschicht, (hier: Perimeterddmmung)

10. PCI Abdichtung s.u., PCI Grundierung s.u.

11. Mauerwerk

©® N ®N=

Die Abdichtung erdberuhrter Bauteile erfolgt nach den Vorgaben der DIN 18533.
Bodenfeuchte. nicht stauendes Sickerwasser DIN 18533 W1.1 und W1.2

m PCI BT 21 Dichtbahn ,Allwetter”

m PCI Pecimor 1K, in 2 Lagen mit einer Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm

m PCI Pecimor 2K, in 2 Lagen mit einer Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm
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m Barraseal Turbo 2 mm Trockenschichtdicke
Zeitweise aufstauendes Sickerwasser oder druickendes Wasser bis 3 m DIN 18533 W2.1

Die Grundierung ist abhangig vom Abdichtungsmaterial, Untergrundwerkstoff und der Temperatur.
Grundierung fiir PCI Barraseal Turbo

m PCI Gisogrund 404, Verdinnung entsprechend Technischem Merkblatt

m Empfohlen fir stark saugende Untergriinde und schalungsglatte Betonoberflachen
Grundierung fiir PCI Pecimor 1K/2K

m PCI Pecimor F, 1 : 5 mit Wasser verdinnt

m Untergrund Mauerwerk oder Putz

Grundierung fiir PCI BT 21 Dichtbahn ,,Allwetter”

m PCI BT 26

m Untergrundtemperatur von +10 °C bis +30 °C

Abdichtung FuBpunkt Mauerwerk, Bodenplatte aus WU-Beton
Anschluss an WU-Beton Bodenplatte nach Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.39
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. PCI Pecimor 2K

. Schutzschicht gemafR DIN 18195-10

. Waagrechte/senkrechte Abdichtung am WandfuRpunkt mit PCI Barraseal

. Hohlkehle mit PCI Polyfix Plus L; alternativ mit PCI Pecimor 2K

. Wasserundurchlassiger Beton

. Sauberkeitsschicht

. Mauerwerk mit Normalmértel (oder Diinnbettmértel) in den Lagerfugen, mit/ohne StoRfugenvermértelung nach DIN 1053-1
. z.B. Zementestrich auf Trennlage; nutzungsabhangig Dampfbremse

o N O g~ WOWN =

Bitte beachten Sie

m Die Vollpaletten sind nicht stapelbar.

m PCI Pecimor 2K nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und utber + 30 °C verarbeiten.

m PCI Pecimor 2K ist nicht geeignet fir den Trinkwasserbereich und zur Innenabdichtung im Schwimmbad.

m Feuchtigkeitseinwirkung auf die Beschichtungsriickseite, z. B. bei durchnasstem Mauerwerk, ist unzuléssig.

m Punkt- und Linienlasten sowie Belastungen, die die Funktionstuichtigkeit der Abdichtung durch Eindriickungen beein-

trachtigen, sind auszuschlief3en.



Technisches Merkblatt 10/23
PCI Pecimor® 2K

m Angemischtes PCI Pecimor 2K innerhalb von ca. 60 bis 90 Minuten verarbeiten.

m Direkten Kontakt mit Fugendichtstoffen vermeiden.

m Bei Erstellung der Dichtungs-/Hohlkehle mit PCI Pecimor 2K kann sich, bedingt durch die hohe Schichtdicke, die
Trocknung verzogern.

m Bei Schlagregen auf die nicht durchgetrocknete Beschichtung kann es zu Beschadigungen kommen.

m Bei zu erwartender starker Sonneneinstrahlung empfehlen wir, entsprechend den Regeln der Putztechnik, der Sonne
nachzuarbeiten, die Abdichtungsarbeiten in die Abendstunden zu verlegen oder abzuschatten.

B Baugruben mit nicht bindigem Boden lagenweise verfiillen und verdichten, so dass Setzungen weitestgehend vermieden
werden.

m Die handwerkliche Verarbeitung und unterschiedliche Untergrundgegebenheiten kénnen die angegebenen
Verbrauchsmengen erhéhen. Die Verbrauchsmengen fir die Kratzspachtelung sind hier nicht beriicksichtigt.

m Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen, im angetrockneten Zustand ist nur mechanische
Entfernung maoglich.

m Lagerfahigkeit: mind. 9 Monate; trocken, frostfrei, nichtdauerhaft Gber + 30 °C lagern.

Leistungserklarung

Die Leistungserklarung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

m PCI Pecimor 2K, Fliissig-Komponente
Behandelte Ware gemaf Verordnung (EU) Nr. 528/2012: Enthalt Biozid (Topfkonservierungsmittel) Tetramethylola-
cetylendiharnstoff. Enthalt Harzsduren und Kolophoniumsauren, mit Maleinsaure behandelt, Natriumsalze. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Spritzgefahr Augen schitzen. Wenn das
Produkt ins Auge gelangt, griindlich mit Wasser spllen. Falls die Augenreizung nicht in wenigen Minuten abklingt,
Augenarzt aufsuchen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

m PCI Pecimor 2K, Pulver-Komponente
Enthalt Zement: Verursacht schwere Augenschaden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen.
Darf nicht in die Hander von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe (z. B. nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe) und
Augen-/Gesichtsschutz tragen. Einatmen von Staub vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spilen. Eventuell vorhandenen Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen Sofort arztlichen Rat
einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Einatmen: an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen die das
Atmen erleichtert. Bei Berlihrung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen und anschlielend mit pflegender
Hautcreme (pH-Wert ca. 5,5) eincremen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rait einholen/ &rztliche Hilfe hinzuziehen. Kontami-
nierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Auskunftgebende Abteilung:
Produktsicherheit/Umweltreferat
Tel.: 0821/ 5901 -380

Giscode: BBP10

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Technisches Merkblatt 10/23
PCI Pecimor® 2K

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Beratungszentralen

in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Osterreich und in der Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCl-Verkaufsverpackungen

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte der Homepage unter http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsor-

gungshinweise.html. Produkt nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen. Verpackung nur restentleert

zum Recycling geben. Ausgehartete Materialreste konnen als Hausmiill entsorgt werden. Nicht ausgehartete Produktreste

der Schadstoffsammlung zufihren.

PCI-Beratungsservice flir anwendungstechnische Fragen: PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
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Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblattern kénnen wir nur
allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und
Anwendungsmdglichkeit fiir den vorgesehenen Zweck zu prifen. Fir Anwendungsfalle, die im Technischen Merkblatt unter ,Anwendungsbereiche“ nicht

ausdricklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auRerhalb
des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegen-
den Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung andern und stellen nicht die vertraglich
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieRt die Verwendung anderer gleicharti-
ger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie
bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fiir unvollstan-
dige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus
dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt.


http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html
http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html
https://www.pci-augsburg.de
https://www.pci-augsburg.de
https://www.pci.at
https://www.pci.ch

